Sortenverzeichnis Nr. 23-1
DIN EN 13285 - Ungebundene Gemische - TL SoB-StB

Wendlandkies e.K. @an“_ Datum: Blatt-Nr.:
Tarmitz Nr. 3 %, 20.01.2023 1M
29439 Liichow ?3 ?,-,
p $ Fremdiiberwachung: Petrographischer Typ:
%’_ -~ Guteliberwachung KSSR, Quartérsand und -kies
Sawp « 30938 Groflburgwedel (gebrochen)
Zertifikat-Nr.: PZ-13285-31016 Werk: Waddeweitz/Krote

Beschreibung der Korngruppen - Kennwerte

Sorten-Nr. 1
Korngruppe (KorngréRe) 0/32 (STS)
Kornform Slss
KorngréRenverteilung oCc 90
KorngrélRenverteilungsbereich Gs
Gehalt an Feinanteilen, maximal UF 5
Gehalt an Feinanteilen, minimal LFNR
Anteil gebrochener Kornoberflachen Ceors
T Proctordichte in Mg/m? 2,097
Optimaler Wassergehalt in M.-% 482
CBR-Wert (statisch / dynamisch) NPD 3
Trockenrohdichte pp in Mg/m?® 2,649
Wasseraufnahme M.-% 07"
Stoffliche Zusammensetzung (RC) NPD ¥
Umweltrelevante Merkmale geman LAGA NPD 2
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ NPD 2
Widerstand gegen Zertrimmerung SD NPD 2
Widerstand gegen Zertrimmerung LA LAz
Widerstand gegen Zertrimmerung LA35/45 NPD *
Widerstand gegen Verschleily MpeNR
Widerstand gegen Frost Fa

) Schwankungsbreite +0,5

2 Schwankungsbreite +1

3 No Performance Determined
# Schwankungsbreite +0,05

Lieferantentypische Kornzusammensetzungen (vom Lieferanten angegebener Wert MDV)

Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% - Toleranz geméfs TL SoB-StB, Tabelle 12
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